
全国生コンクリート工業組合連合会主催 共通試験の実績と計画 

№ 分類 試験項目 規格番号 
実施年度 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
製品試験 

品質性能

試験 

コンクリートの圧縮強度試験 JIS A 1108 120 132 127 143 134 ○ ○ ○ 

2 コンクリートの長さ変化測定 JIS A 1129-1/2/3 28 29 30 30 32 ○ ○ ○ 

3 コンクリートの静弾性係数試験 JIS A 1149 38 36 37 39 37 ○ ○ ○ 

4 コンクリートの割裂引張強度試験 JIS A 1113 13  14 － 13 － ○ － 

５ 

材料受入 

管理試験 

練混ぜ水の品質試験 JIS A 5308附C 56 58 63 54 56 ○ ○ ○ 

６ 骨材の塩化物量試験 JIS A 5308附A 10 p) － 70 － － － ○ － － 

７ 骨材の粒形判定実積率試験 JIS A 5005 6.6 － － － 70 － －  ○ 

8 骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 73 77 69 70 72 G ○ S ○ G ○ 

9 骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 66 － － － 73 － － － 

10 骨材の単位容積質量及び実積率試験 JIS A 1104 － － 66 － － － ○ － 

11 細骨材の密度及び吸水率試験 JIS A 1109 65 － 67 － 68 － ○ － 

12 粗骨材の密度及び吸水率試験 JIS A 1110 － － － 75 － － － ○ 

13 粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 － － 77 － － － ○ － 

14 骨材の安定性試験 JIS A 1122 － 73 － － － ○ － － 

15 骨材のアルカリシリカ反応性試験－化学法 JIS A 1145 53 47 47 53 49 ○ ○ ○ 

16 骨材のアルカリシリカ反応性試験－モルタルバー法 JIS A 1146 48 42 41 47 43 ○ ○ ○ 

17 骨材のアルカリシリカ反応性試験－迅速法 JIS A 1804 25 23 19 22 19 ○ ○ ○ 

18 コンクリートのアルカリシリカ反応性迅速試験 ZKT-206 － 15 － 11 － ○ － ○ 

※実施年度欄の数値は参加試験所数(実積) ○印：実施予定項目(S：細骨材 G：粗骨材) 太字：JIS Q 17043認定取得試験項目 ※問合わせ先：crl-pt@zennama.or.jp  


